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金华大荣涂料有限公司.

中国浙江省金华市秋滨工业区石城街399号6号厂房

.

.

以下测试之样品是由申请者所提供及确认 : 花岗岩涂料.

SGS工作编号 :. NBHL1808014166SD - NB.

款号 :. HG70P-2054-2GRAY.

样品接收日期 :. 2018年08月24日.

2018年08月24日 - 2018年09月03日.测试周期 :.

测试要求 :. 根据客户要求测试.

测试方法 :. 请参见下一页.

测试结果 :. 请参见下一页.

测试结果概要 ：.

测试要求. 结论.

钛(Ti). 见测试结果.

Iris Xiao肖玲艳.

批准签署人. . .

通标标准技术服务有限公司宁波分公司
授权签名.
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测试结果 :.

测试样品描述 :.

样品编号. SGS样品ID. 描述.

SN1. NGB18-045223.001 灰色涂料.

备注：

      (1) 1 mg/kg = 0.0001%
      (2) MDL = 方法检测限

      (3) ND = 未检出 ( < MDL )

      (4) "-" = 未规定

钛(Ti).

测试方法 :. 参照US EPA 方法3052:1996测定, 采用ICP-OES进行分析..

MDL测试项目. 单位. 001.

钛(Ti). mg/kg. 25 146986

备注 :.

(1) *测试结果仅供参考

(2) 这项测试由SGS上海化学实验室操作.

备注：

(1) 所示结果为烘干样品总重量中的含量..

检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。.
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样品照片:.

NGBHG1804522302

NGB18-045223.001.

此照片仅限于随SGS正本报告使用.

*** 报告完 ***.
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